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ПРОТОКОЛ №2026/1 от 28 апреля 2026г. 

физического испытания пробы грунта 
 

Результаты испытаний 
 

№ п/п Определяемые параметры Единицы 
измерения 

Результаты 
испытаний 

Шифр документа на 
методику испытаний 

1 Массовая доля влаги  % 0,25 ГОСТ 5180-2015 п.5.2.1 
2 Насыпная плотность г/см3 1,53 ГОСТ 54571-2023 п.8.8 
3 Сферичность у.е. 0,7 ГОСТ 54571-2023 п.8.4 
4 Округлость у.е. 0,6 ГОСТ 54571-2023 п.8.4 

5 Массовая доля основной фракции 
20/40, не менее % 81,8 ГОСТ 54571-2023 п.8.3 

6 Массовая доля SiO2 не менее % 60 
Метод 
рентгенфлюоресцентного 
анализа 

7 Массовая доля глинистых частиц % 0,2 ГОСТ 29234.1-91 п.3 
 

Результаты гранулометрического состава, массовая доля гранул ГОСТ 54571-2023 
№ Сита 
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0,0 0,0 0,2 0,1 0,9 10,6 71,2 15,3 1,6 0,1 0,0 
 

Примечание: результаты испытаний относятся только к представленной пробе                                     
Без разрешения лаборатории протокол не может быть воспроизведен.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


